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ОБРАБОТКЕ СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ 

 

Химическое обогащение основано на селективном выщелачивании фос-

форсодержащих компонентов из руды кислотами (3-6% соляная и 2% серная) с 

получением фосфатов [1-4]. Химическая переработка фосфатного сырья произ-

водится с помощью минеральных кислот: серной, азотной фосфорной и соля-

ной, а также термическими методами. Все способы химической переработки 

можно разделить на две группы: 

– прямая термическая обработка сырья с получением готовых продуктов: 

фосфорных удобрений и фосфатов, используемых для технических целей – 

обесфторенного фосфата, плавленных магниевых фосфатов, щелочных термо-

фосфатов; 

– разложение сырья кислотами с выделением промежуточных фосфорсо-

держащих продуктов, используемых для дальнейшего получения товарной 

продукции. Обработкой фосфатного сырья серной кислотой получают простой 

суперфосфат, фосфорной кислотой – двойной суперфосфат. 

При химическом обогащении большое влияние на показатели процесса 

оказывают карбонаты, которые отрицательно влияют на вскрытие вторичного 

фосфатного сырья и приводят к снижению эффективности их переработки на 

удобрения. Необходимость вывода карбонатов из фосфатного сырья, при про-

изводстве удобрений, обуславливается избыточном пенообразованием в связи с 

тем, что во время обработки кислотой выделяется двуокись углерода.  

Применение химического обогащения позволяет разработать безотходную 

технологию обогащения фосфатного сырья и открывает перспективы использо-

вания в промышленности бедного фосфатного сырья с получением богатых 

концентратов магниево-фосфорных удобрений длительного действия. 

Взаимодействие фосфатных руд с кислотами сопровождается изменением 

минерального состава сырья и его дисперсности в результате растворения кар-

бонатов и образования новых фаз. Гранулометрический состав не остается по-

стоянным, разрыхляется поверхность частиц, образуются канальцы и поры, а 

также материал механически измельчается при ударе о лопасти мешалки и 

стенки реактора. Это приводит к изменению поверхностных свойств фосфатно-

го сырья. Поэтому нами были проведены исследования по изучению зависимо-

стей гранулометрического состава и удельной поверхности руд от продолжи-

тельности процесса и скорости перемешивания. 
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В качестве исходного материала использовали концентрат флотации из руд 

Выжевского участка Волынской области, Ново-Амвросиевского участка и Юж-

но-Осыковского месторождения. Химический и гранулометрический составы 

исходных концентратов приведены в таблице.  
 

Гранулометрический состав концентратов, поступающих на химическое обогащение, % 

Химический состав 
Месторождения 

Класс крупно-

сти, мм 
Выход 

Р2О5 MgO CaO CO2 

Волынской области 

 

 

 

 

Южно-Осыковское 

 

 

 

 

Ново-

Амвросиевский 

участок 

0,5-0,25 

0,25-0,16 

0,16-0,074 

-0,074 

Итого  

0,5-0,25 

0,25-0,16 

0,16-0,074 

-0,074 

Итого  

0,5-0,25 

0,25-0,16 

0,16-0,074 

-0,074 

Итого  

5,0 

54,3 

32,7 

8,0 

100,0 

8,8 

15,6 

58,9 

16,7 

100,0 

13,9 

17,9 

62,8 

5,4 

100,0 

18,8 

20,6 

23,2 

22,7 

21,5 

17,8 

18,9 

19,8 

19,3 

19,4 

14,5 

14,6 

13,7 

13,5 

14,0 

3,0 

3,9 

3,3 

3,72 

3,66 

1,75 

1,80 

1,85 

1,65 

1,8 

8,2 

8,9 

8,95 

6,69 

9,0 

28,4 

30,1 

29,1 

24,0 

29,2 

30,74 

30,22 

31,31 

32,51 

31,29 

32,0 

33,3 

34,06 

32,79 

33,57 

2,9 

3,4 

2,66 

2,99 

3,1 

2,85 

2,94 

3,0 

2,54 

2,8 

18,5 

18,8 

18,9 

12,36 

18,5 

 

При выщелачивании концентрата флотации гранулометрический состав 

изменяется в результате действия химических факторов, а при продолжитель-

ности 30 мин отмечается механическое разрушение частиц. На рис. приведена 

зависимость гранулометрического состава концентрата флотации Волынской 

области от времени обработки серной кислотой. 

Установлено, что при обработке материала в течении 3-5 мин дисперс-

ность материала изменяется в пределах ±3%. С увеличением длительности про-

цесса до 10-30 мин изменение размера частиц не превышает ±3%. При длитель-

ности обработки материала до 60 мин происходит изменение фракционного со-

става: содержание класса -0,074 мм возрастает на 8,5%, достигая 16,5% в ре-

зультате уменьшения содержания крупных классов.  

При обработке серной кислотой отдельных классов в течение 5-40 мин 

наиболее значительно выщелачивается класс крупности +0,25 мм: за 5 мин – на 

50%, за 20 мин – на 75%. Выщелачивание более мелких классов незначитель-

ное: класс -0,25+0,16 мм измельчается на 10%, за 10 мин – на 25%, за 40 мин – 

на 27 %; класс 0,074-0,16мм за 40 мин измельчается на 16%. Убыль крупных 

классов объясняется соотношением твердости доломита и франколита по шкале 

Мооса.  

После выщелачивания удельная поверхность более крупных классов оста-

лась неизменной, а удельная поверхность фракции -0,074 мм возросла от 9750 

до 23150 м
2
/кг, что по-видимому можно объяснить увеличением пористости ча-
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стиц вследствие выщелачивания доломита и выделением в твердую фазу кри-

сталлов гипса, имеющих размеры (40 – 160) × (5 – 15) · 10
-3

 мм и истиранием 

частиц о поверхность мешалки. Содержание гипса в химическом концентрате 

7-10%. В результате разрушения доломитовых перемычек увеличивается доля 

класса -0,074 мм: при продолжительности взаимодействия 5 мин до 36%, через 

20 мин – 50%.  
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Зависимость изменения гранулометрического состава обезмагненного концентрата  

Волынской области от продолжительности обработки серной кислотой: 

1 – +0,25 мм; 2 – -0,25+0,16 мм; 3 – -0,16+0,074 мм; 4 – -0,074 мм 

 

При определении зависимости удельной поверхности частиц от продолжи-

тельности обработки серной кислотой приведена установлено, что удельная по-

верхность увеличивается для класса крупности -0,074 мм в 2,2 раза, для +0,25 и  

-0,16+0,074 мм – в 1,9 раза, -0,25+0,16 мм – в 1,4 раза. Удельная поверхность час-

тиц фосфоритовой руды увеличивается на 40-50% при времени обработки 5-10 

мин, когда карбонаты интенсивно разлагаются. При превалировании механиче-

ских факторов разрушения, удельная поверхность увеличивается только на  

20-30%. Максимальный размер кристаллов гипса (100 –300) × (20 – 40) 10
-3 
мм при 

продолжительности процесса 30 мин уменьшается до (100 –300) × (20 – 40) 10
-3
мм 

при более длительной обработке.  

Установлена зависимость изменения доли класса крупности  концентрата 

флотации при обработке серной кислотой от частоты вращения мешалки. Так, 

для концентратов Южно-Осыковского участка доля исходного класса +0,25 мм 

уменьшается с увеличением частоты вращения мешалки. С увеличением от 1 до 

3 с
-1

 в 1,3 раза через 5 мин и в 1,7 раза через 30 мин.  
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При обработке руды Южно-Осыковкого месторождения класс +0,25 мм 

измельчается на 5-6% через 20 мин. С уменьшением продолжительности кон-

такта доля этого класса сокращается на 5,3%. В первые 20 мин доля класса ми-

нус 0,074 мм возрастает до 74,2 %. За такое же время обработки, содержание 

класса 0,08-0,16 мм уменьшается в 2 раза: от 14 до 7% и с увеличением времени 

значительно не изменяется. Наибольшее изменение гранулометрического со-

става приходится на время 5-10 мин, когда происходит значительная декарбо-

низация.  

В ходе исследований с помощью оптической и электронной микроскопии 

найден средний размер условного мономинерального зерна франколита, кото-

рый составил для флотоконцентрата Волынской области 120 мкм, для флото-

концентрата Ново-Амвросиевкого участка 80 мкм, для Южно-Осыковского ме-

сторождения 90 мкм.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлены основные 

параметры процесса химического выщелачивания фосфоритовых концентратов, 

полученных из различных месторождений Украины, серной кислотой. 
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