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Рациональным режимом работы для вертикальных вибрационных мельниц 

(МВВ) является виброударный. Это объясняется конструктивным расположе-

нием помольной камеры, ось которой имеет вертикальную ориентацию. При 

этом кроме эффективного процесса измельчения попутно происходит механо-

активация материала. Технологическими параметрами МВВ, определяющими 

область существования виброударного режима являются амплитуда а, частота 

ω и зазор Δ внутри помольной камеры между загрузкой и крышкой в состоянии 

покоя. Так как амплитуда и частота обычно известны, то задача состоит в опре-

делении величины Δ, при которой имеет место виброударный режим работы 

мельницы. Здесь возможны два подхода для динамического расчета МВВ.  

В первом внутрикамерная загрузка рассматривается как единичная масса с 

упруго-вязкими элементами по краям. Этот метод позволяет построить ампли-

тудно-частотную характеристику машины [1].  

Второй подход основан на теории виброударных систем [2]. При этом пре-

небрегается временем удара, что при наличии в камере у днища большого слоя 

виброожиженного материала может оказаться грубым допущением. 

В [3] предложено учесть наличие измельчаемого порошка упругими эле-

ментами между соударяемыми телами. Но технологическая загрузка здесь счи-

тается единичной массой. Рационально внутреннюю загрузку камеры состав-

лять из двух – трех слоев шаров. Целью данной работы является развитие под-

хода [3] с учетом наличия двух масс с упругими элементами, которые взаимо-

действуют с ударником. 

Математическая модель. Для решения задачи используем классическую 

теорию последовательной передачи удара [4]. Рассмотрим ударную систему, 

состоящую из трех абсолютно жестких элементов, разделенных двумя пружи-

нами. На рис. 1 показано положение тел перед ударом. Масса т2 отвечает од-

ному шару из нижнего слоя, а т3 – результирующая масса шаров верхнего слоя, 

приходящаяся на т2. Соответственно т1 – масса камеры. Камера совершает 

гармонические колебания с амплитудой а и частотой ω. Массы т2 и т3 непод-

вижны, а масса т1 движется со скоростью v0 – результирующая скорость встре-

чи загрузки с днищем камеры. Жесткости пружин с1 и с2 характеризуют нали-

чие виброожиженного слоя порошка в камере. Плотность его уменьшается по 

высоте, поэтому с1 > с2. 
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Рис. 1. Модель системы 

 

Во время удара камеры по массе т2 между ними возникает сила ударного 

взаимодействия N1, а между массами т2 и т3 – сила N2. Положительное направ-

ление скорости ударника v0 принимаем вверх. Дифференциальные уравнения 

движения соударяющихся тел имеют вид 
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Законы сжатия упругих элементов 
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где αi – сжатия упругих элементов; хi – перемещения масс во время удара. 

Из (2) для перемещений масс можно записать 
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Закон сохранения количества движения для нашей системы с учетом (3) 

 

   2232212131221101    xmxmxmxmxmxmvm . (4) 

 

Из (4) можно получить выражения для скорости второй массы и далее по-

сле дифференцирования (3) выражения для мгновенных скоростей для масс т1 

и т3. Дифференцируя их еще раз по времени находим ускорения тел во время 

удара 
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   Mmmmx /221113    , 

 

где М – общая масса системы. 

Подставим (5) в первое и третье уравнения (1) и с учетом (2) получим 

 

 
 

 
 .

,

222
213

1
21

112
31

1
321





f
M

mmm

M

mm

f
M

mm

M

mmm













    (6) 

 

Начальные условия для системы (6) при t = 0 
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Решение уравнений (6) зависит от вида силовой функции упругих элемен-

тов. Наиболее простым является случай, когда зависимости носят линейный ха-

рактер N1 = c1α1 и N2 = c2α2. Тогда система (6) с учетом (2) преобразуется к виду 
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Решение системы (8) ищем в виде  

 

     tgtg sin,sin 2211    (9) 

 

Дифференцируя (9) и подставив в (8) получаем систему алгебраических 

уравнений из решения которой получаем два соотношения 
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Приравнивая эти выражения после преобразований получим частотное 

уравнение 
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Эти два значения частоты отвечают соответственно двум значениям отно-

шений амплитуд 
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1222211211 , gggg   .    (10) 

 

Полученные решения для α1 и α2 в (9) являются частными. Общими реше-

ниями являются выражения 
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Неизвестные g11, g12, β1, β2 находим из начальных условий (7).  

После их подстановки в (11) получаем 
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Производные от этих выражений дают скорости изменения сжатия упру-

гих элементов. Тогда из (4) получим выражение для скорости второй массы и 

подставив в (3) после их дифференцирования получим выражения для скоро-

стей масс т1 и т3.  

Перемещения тел во время удара определятся из выражений  
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В момент окончания удара, так же как и в момент начала, сила и сжатие 

упругого элемента равна нулю. После подстановки в первое уравнение (12) t1, а 

во второе – t2 и приравняв их нулю, получим тригонометрические выражения 

для их определения. После подстановки найденных значений времени в выра-

жения скорости и перемещения тел найдем скорости тел после удара и их пе-

ремещения за время удара.  

Вторая фаза расчета заключается в использовании методики расчета [2, 3] 

по теории виброударных систем, но с учетом времени взаимодействия элемен-

тов. При этом t1 > t2 (из принятого условия с1 > с2), поэтому в расчетах учитыва-

ем только t1. Кроме того при движении от днища к крышке, удар о крышку и 

движении обратно две массы уже рассматриваются как единичная. Временем 

удара о крышку пренебрегаем. 

Расчетная схема представлена на рис. 2. Координаты средних точек каме-

ры и массы Y и y соответственно. Отсчет ведем от среднего положения камеры. 

Начало отсчета времени принимаем в точке 0, в момент соударения загрузки с 

днищем камеры. Зазор между загрузкой и крышкой камеры в статическом по-

ложении 2S. Задачу решаем в безразмерных величинах, для чего принимаем 

следующие обозначения 
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Звездочки при величинах показывают то, что они размерные.  

Пример расчета. Рассмотрим один период движения камеры и массы при 

следующих параметрах: Rд = 0,6; Rк = 0,35; Γ = 7. Для различных значений фа-

зового угла φ определялись значения σ и результирующая скорость удара vуд о 

днище. Данные представлены на рис. 3.  

         
 

Рис. 2. Расчетная схема Рис. 3. Результаты расчета 

 

Выводы. Использование теории последовательной передачи удара дает 

уточнение в определении зазора до 5% и в определении скорости удара до 15%. 

При этом диапазон существования виброударного режима сузился, а екстремум 

полученных кривих получился не ярко выраженным. 

В качестве дальнейших задач исследования необходимо продолжить экс-

периментальные исследования по подтверждению полученных зависимостей. В 

теоретическом плане необходимо рассмотреть трехмассную систему и влияние 

ее на время ударного взаимодействия.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ЧАСТИЦЫ ПО СИТУ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОТА  
 

Введение. При переработке и обогащении минерального сырья неотъемле-

мой частью цикла является отбор готового класса крупности – грохочение, для 

снижения энергозатрат дробильного и измельчительного оборудования. В связи 

с все большим вниманием к переработке техногенных отходов – шламов, хво-

стохранилищ и терриконов, машины данной технологической операции долж-

ны иметь высокие технологические показатели извлечения тонких и особо тон-

ких классов крупности, так как именно тонкодисперсные материалы имеют 

максимальное процентное содержание полезного компонента. 

Для решения данной проблемы в Институте геотехнической механики 

НАН Украины разработана конструкция вертикального вибрационного грохота 

(ВВГ) [1, 2]. При габаритных размерах 1,4×1,4×1,9 м машина имеет массу 1,3 т, 

площадь просеивающей поверхности – 3,2 м
2
 и мощность привода – 0,74 кВт, 

что на порядок меньше, чем у аналогичных по колеблющейся массе грохотов, 

серийно выпускаемых, как в Украине, так и за рубежом. Рабочий орган грохота 

представляет собой нисходящую наклонную галерею в виде рам резонирующих 

ленточно-струнных сит (РЛСС). Преимуществом данного вида просеивающей 

поверхности является ее высокая долговечность и динамическая активность 

при работе в резонансном режиме с виброприводом. При этом амплитуда коле-

баний лент-струн, относительно короба грохота, повышается в несколько раз 

без дополнительного подведения мощности.  

Грохот (рис. 1) приводится в движение диагонально расположенными виб-

ровозбудителями, которые реализуют винтовые колебания грохота относитель-

но его вертикальной оси. Кроме этого, дополнительная пространственная со-

ставляющая колебаний рабочего органа способствует наилучшему распределе-

нию материала по ширине сита, что особенно важно при неравномерном по 

ширине сита питании. 

Выполнен комплекс экспериментальных исследований [3-7] по установле-
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нию зависимости технологических показателей грохота – производительности 

(Q, т/ч) и эффективности классификации (Е, %) от конструктивных, режимных 

параметров машины и характеристик перерабатываемой горной массы. Резуль-

таты исследований показали, что пространственные колебания рабочего органа 

позволяют интенсифицировать движения материала по просеивающей поверх-

ности в продольном и поперечном направлениях. При этом повышаются техно-

логические показатели процесса классификации за счет увеличения пути дви-

жения надрешетного продукта, так как материал движется по волнообразным 

траекториям вдоль просеивающей поверхности. Увеличение пути движения 

частиц снижает производительность грохота. Этот эффект компенсируется уве-

личением угла наклона карт просеивающей поверхности и использованием ди-

намически активных РЛСС.  
 

 
 

Рис. 1. Конструктивная схема вертикального вибрационного грохота: 

1 – рама; 2 – амортизаторы; 3 – несущая колонна; 4 – вибровозбудитель;  

5 – рабочий орган; 6 – карта РЛСС; 7 – механизм изменения угла наклона карт;  

8 – желоб; 9 – шиберная задвижка; 10 – приемный бункер;  

11, 12 – разгрузочная течка подрешетного и надрешетного продуктов; 13 – кожух 

 

Целью работы является определение траектории движения материальной 

частицы по ситу вертикального вибрационного грохота в поле пространствен-

ных колебаний. 

Динамическая схема вибропривода вертикального вибрационного грохота 

состоит из двух дебалансных вибровозбудителей с вращающимся вектором ус-

корений, расположенных по бортам на расстоянии a от центра масс машины. 

Схема действия возмущающих сил представлена на рис.2. Плоскости вращения 

дебалансных масс вибровозбудителей наклонены в противоположные стороны 

под изменяющимся углом β к плоскости просеивающей поверхности. 

При противофазном вращении валов вибровозбудителей, дебалансы пово-
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рачиваются на соответствующие фазные углы 1 t    и 2 t     , и при 

равенстве их неуравновешенных масс развивают равные центробежные силы 

инерции P0. Проекции центробежных сил 0 cos( )P t   взаимно уравновешива-

ются, а проекции 0 sin( )P t   при разложении на вертикальные Pz и горизон-

тальные составляющие Py образуют гармоническую возмущающую силу 

02 sin( ) cos( )P t      и момент 02 sin( ) sin( )P t a      , направленные соот-

ветственно вдоль и вокруг оси 0z. Таким образом, создаются поступательные 

поворотные колебания грохота вдоль вертикальной оси. 
 

 
 

Рис. 2. Схема действия возмущающих сил вертикального вибрационного грохота 

 

Исходя из траектории колебаний короба грохота, определим траекторию 

движения материальной частицы массой m по просеивающей поверхности гро-

хота.  

Амплитуда поворотных колебаний короба: 

 

ãA
A

R
  , 

 

где Аг – амплитуда горизонтальных колебаний на контуре короба, мм; R = а – 

радиус контура короба, мм. 

Результирующая амплитуда колебаний в точке нахождения частицы: 

 

2 2( )âA A r A   , 

 

где r – радиус расположения материальной частицы, мм; Ав – амплитуда верти-

кальных колебаний на контуре короба, мм 
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Коэффициент режима виброперемещения в точке нахождения частицы: 

 
2 sin

cos

A
Ã

g

 



 



.      (1) 

 

Уравнение движения материальной частицы относительно просеивающей 

поверхности: 
2cos sin sinm z m g m A t              ,   (2) 

 
2sin cos sinm x m g m A t             .   (3) 

 

Решим уравнение (2) из условия отрыва материала от рабочей поверхности 

0; 0; 0z z z     при 0t t  ( 0  ): 

 

1cos sin cosz g t A t C             ,   (4) 

 
2

1 2cos sin sin
2

g t
z A t C t C  


          .   (5) 

 

Из (4) и (5) определим коэффициенты С1 и С2: 

 

0
1 0sin cos cos

g
C A


   




       ,   (6) 
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       .  (7) 

 

Подставив (6) и (7) в (5) получим: 
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. (8) 

 

Граничные условия: 0z   при â  . Преобразуем уравнение (8): 

 
2

0
0 0 02

( )
cos sin (sin sin ) sin cos ( )

2

g
z A A

 
       



 
            . 

 

Подставим граничные условия и разделим на sinA   с учетом (1): 
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2

0
0 0 0

( )
(sin sin ) cos ( ) 0

2

â
â â

Ã

 
    


      


.  (9) 

 

Из уравнения (9) определим фазный угол встречи частицы с поверхностью. 

Уравнение трансцендентное. Учитывая, что частица движется с непрерывным 

подбрасыванием, считаем, что â  близок к 2 . В таком случае 2â â     . 

Выражение (9) преобразуется к виду: 

 
2

0
0 0 0

(2 )
sin sin(2 ) cos (2 ) 0

2

â
â â

Ã

  
      

  
         


.    (10) 

 

Отсюда, учитывая, что при малых значениях â  0sin â    , получим: 

 

21 1
( )

2 2
â b b c       ,    (11) 

 

где  

 

0 04 2 2 (1 cos )b Ã         , 

 

 2 2
0 0 0 0 04 4 2 sin (2 ) cosc Ã                 . 

 

Аналогичные преобразования совершаем для продольных перемещений 

частицы (3), в результате чего получим: 
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Разделив на cosA   уравнение будет иметь следующий вид: 
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.   (12) 

 

Из уравнения (12) найдем величину перемещения частицы за одно колеба-

ние ( 2â â     ):  
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. 

 

За один бросок частица переместится на Δx или по контуру на угол 

x

r



  . При этом, она сместится по радиусу r на величину sin( )x     и но-

вый радиус (начало следующего броска) будет: 

1 sin( )i ir r x       .    (13) 

 

Средняя скорость виброперемещения частицы: 

 

2
ñð

x
v





 
 . 

 

При помощи полученных уравнений составлен алгоритм расчета траекто-

рии движения материальной частицы по просеивающей поверхности верти-

кального вибрационного грохота в среде MathCAD. На рис. 3 для примера 

представлена траектория движения частицы по ситу вертикального вибрацион-

ного грохота при начальных условиях r = 400 мм; A = 2,002 мм; α = 8 град.; 

β = 45 град.; ω = 24 Гц; Г = 2,04. Частица движется с постоянным приращением 

радиуса r согласно (13). 
 

 
 

Рис. 3. Траектория движения материальной частицы по ситу ВВГ 

 

Таким образом, представленные аналитические выражения для определе-

ния траектории движения частицы горной массы на просеивающей поверхно-
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сти вертикального вибрационного грохота позволяют исследовать путь пере-

мещения частиц материала различной массы и плотности. 

Выводы. Принятая в конструкции вертикального вибрационного грохота 

компоновка привода обеспечивает реализацию дополнительных к продольным 

регулируемых поперечных колебаний просеивающей поверхности. Такой ха-

рактер колебаний приводит к траекториям перемещения частиц горной массы 

по спирали. При этом увеличивается длина пути перемещения материала и за 

счет этого повышается эффективность его просеивания.  
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